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Tento sprievodca vam ukaze () Lin d ab®
na c¢o vSetko si treba dat pozor

pri vybere vasej novej strechy. www.stresnysystem.sk



@) Ako si spravne vybrat strechu

Strecha chrani!

CHRANI VASU STAVBU,
CHRANI VAS MAJETOK,
CHRANI VAS A VASU RODINU.

Preto musi byt krasna, spolahliva
a hlavne funkéna...

V tejto prirucke vam chceme predstavit’
kratky prehlad tych najpodstatnejsich
parametrov, na ktoré sa oplati pred
vyberom plechovej stresnej krytiny po-
svietit' a ktoré by mali byt pre vas pri
vybere smerodajné:

Ktoré krytiny su vhodné na novostavby a ktoré naopak na rekonstrukcie?

Ako vybrat vhodnu krytinu podla sklonu strechy?

Aka je dolezita kvalita ocelového jadra a kvalita povrchovej Upravy strechy?
Ako vplyva tvar krytiny a vyska profilu na jej Unosnost?

Uzito¢na verzus celkova plocha krytiny. Aky je v tom rozdiel?

Aké su skutocné zaruky a garancie od réznych vyrobcov?

Musi byt doprava a vykladka stresnej krytiny vzdy samozrejmostou?

Co véetko méa obsahovat cenova ponuka, aby vase porovnanie bolo spravne?
Na ¢o si dat pozor pri vybere odkvapového systému?

Ako vplyva neodbornd montéaz na zaruky a funkénost strechy?
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Nezabudajte... Vasa strecha je koruna vasho domu, preto musi byt krasna, spolahliva a funkénd.

Strecha patri k najexponovanej$im ¢astiam stavby. Denne je vystavena uéinkom poveter-

nostnych podmienok a denne chrani nase vniitorné prostredie. Preto jej vyberu venujte
dostatocnti pozornost' a pri jej vybere sa uréite poradte s profesionalmi.




@) Ako si spravne vybrat strechu

Aka je ddélezita hmotnost stresného systemu?

Neviete ako zacat s vyberom spravnej stresnej krytiny? Tak za¢nite napriklad tym, ¢i ide o rekonstrukciu, alebo no-
vostavbu.

Planujete rekonstrukciu strechy?

Pokial'ide o starsi rodinny dom, &i iny starsi objekt, hmotnost krytiny je rozhodne parameter, ktory by vas mal zaujimat’.
Jeden m? plechovej stresnej krytiny Lindab vézi priblizne 10-krét menej ako beténové alebo keramické krytiny. Pri
Standardnej ploche strechy, napr. 200 m? sa bavime o rozdiele priblizne 8 az 9 ton. Spravnym rozhodnutim o vy-
bere predidte dalSim moznym problémom spodnej stavby (praskanie murov, narusenie statiky a podobne).

Orientacna hmotnost' stre$nej krytiny na streche o rozlohe 200 m? (v tondch)

1 tona 1,6 tony 9ton

(5 kg/m?) (8 kg/m?) (40 kg/m?)

Plechové Plechové krytiny Asfaltové Viakno- Keramické Betonové
Krytiny S posypom Sindle cementové vinovky krytiny krytiny

K jednotlivym hmotnostiam streSnych krytin treba este pripocitat hmotnost stresnej konstrukcie (krokvy, kon-
tralaty, laty), tepelngj izolécie, a taktiez pésobiace vonkajsie zatazenia (sneh, vietor). Len samotny sneh moze
posobit na krytinu zatazenim 100 az 200 kg/m?. Pri priemernej ploche strechy 200 m? je to zataz az
40 ton, ktora posobi na samotnu streSnu konstrukciu a prenasa sa na spodnu stavbu.

Vyhody ,l'ahkej strechy*:

o Nezatazuje spodnu stavbu (nepraskaju mury, nenaruSuje statiku rekonStruovaného objekiu)

¢ Nie je potrebné stavat masivne a hrubé krovy, pretoze plechové krytiny st az 10 krat lahSie ako betdnové ¢i keramické
krytiny, €o znamena dsporu vo finanénych prostriedkoch

o Rychla montaz

o Plechova krytina je nenasiakava a ma 100%-nu mrazuvzdornost
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Obr. Nevhodny vyber stresnej krytiny méZe mat fatalne ndsledky nie len pre vasu novu strechu, ale aj na spodnu stavbu.

Mytus ¢. 1: Lahké krytiny odftikne silny vietor.

V pripade streSnych krytin, ktoré sa zvykn(i oznacovat ako lahké, sa moZete v praxi ¢astejSie stretniit' s mytami,
Ze nevydrzia napor vetra a dojde k ich odftiknutiu.
PRAVDA: Ak je lahka stre$na krytina namontovana spravne a st dodrzané montazne postupy odporti¢ané

vyrobcami, ich ,,podfiknutie” je nemozné. Je pravdou, Ze v poslednom obdobi sme sa stretli s ,,odftiknutymi ple-
chovymi strechami*, ale vacsinou to boli staré falcované krytiny, kde problémom bol zastarany sposob kotvenia
krytiny k stresnej konstrukcii (klincami) a zvySok tychto ,,odfiknutych striech“ tvorili strechy, kde bolo Setrené na
kotviacom materiali, pripadne neboli dodrzané montdzne postupy.




@) Ako si spravne vybrat strechu

Ako sklon strechy vplyva na funkcnost krytiny

Spravny vyber stresnej krytiny ur€uje taktiez sklon a tvar vasej strechy. Je potrebné zistit' si najma minimal-
ny sklon pre dany typ streSnej krytiny a na to nadvézujuce technické rieSenie! Minimalny sklon oznacuje
najmensi mozny bezpeény sklon, pri ktorom krytina neprepusti zrazkovi vodu bez dopinkovych
opatreni. Napr.: odport¢any sklon velkoformatovej stresnej krytiny Lindab je 8°, ak nie su potrebné prie¢ne
spoje; 14° v pripade potreby prie¢neho spajania. Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nema byt mensi
ako 17°. Pri mensom sklone nesmie chybat vodotesné podstresie alebo vhodna poistna hydroizolacia.

Obr. Poutzitie stresnej krytiny na konstrukciu, ktorej sklon je mensi ako sklon odportcany vyrobcom mé za nasledok stratu
funkénosti streSného systému (zatekanie, pripadne poskodenie krytiny).

Planujete stavat' modernu novostavbu?

V dnesnej dobe novodoba architektiura uvazuje aj pri novej vystavbe s jednoduchymi tvarmi a niz-
kymi sklonmi. Aj v tomto segmente novostavieb najdu stresné krytiny Lindab svoje uplatnenie, a to vdaka
moderngj profilacii a rieSeniam pre nizke sklony uz od 5°. Pri tychto nizkych sklonoch je vSak bezpecna

aplikacia stresnej krytiny mozna len za podmienky dodrzania skladby celého streSného plasta, ktord vam indi-
vidualne navrhnu nasi technici.

Kontaktujte nas a my vam pripravime najlepsie technické rieSenie nizkeho sklonu pre vasu strechu.

Plechové stresSné krytiny Lindab | bez priecného | S prieCnym
spajania napojenim

Lindab Seamline od 5° -
Lindab Click od 7° 14°
Lindab Mega, Profil od 8° 14°
Lindab Maxima od 10° 14°
Lindab Topline od 14° -
Lindab Roca od 14° -
Lindab Goodlock od 15° -
[ typy siregnjonkyin ||
Betonové krytiny od 22°
Keramické krytiny od 22 - 24°
Asfaltové Sindle od 18°
VIdknocementové krytiny od 15°
Minimalne  bezpecné sklony pre stresné krytiny Lindab a ich porovnanie gl .
s bezpecnymi sklonmi ostatnych typov stresnych krytin na trhu (STN73 1901). il
Bezpecny sklon strechy je najmensia hranica sklonu strechy, ktord sa v praxi povazuje Najvhodnejsie plechové strechy

za bezpecnu proti prenikaniu stekajticej dazdovej vody krytinou. pre novostavby
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@) Ako si spravne vybrat strechu

Kvalita ocele - zaklad uspechu pre vasu strechu

Akost ocele je hodnota, ktora uvadza, nakolko je dany plech pevny a ako dokaze odolavat pri zatazi
vetrom ¢i snehom. V praxi sa vSak ¢astokrat stretnete s plechovymi krytinami vyrobenymi z méksich ma-
teridlov, ktoré nie st odporuc¢ané normou. Spolo¢nost Lindab pouZziva na vyrobu streSnych krytin Svédsky
ocelovy plech konstrukénej akosti, o zarucuje jej dlhodobu pevnost a stabilitu. V dnesnej dobe 90 %
vyrobcov plechovych krytin pouziva plechy taznej akosti, ktoré st ,méksie“, a tym padom samozrejme,
lacnejsSie.

Kvalita ocele pri streSnych krytinach Lindab:

e Vsetok vstupny material sa nakupuje centrélne cez Lindab Steel vo Svédsku, éim je zabezpetena rovnaka kvalita
vstupnych materidlov vo vSetkych vyrobnych zavo-
doch Lindab po celom svete
Materialy sa testované a kontrolované v $pecializo- B 000000000 s
vanych laboratériach U

asivacia
Ocelové plechy sa nakupuju len od renomovanych i Znog
vyrobcov a huti. N&§ najvacsi dodavatel ocele je D =

Svédsky vyrobca SSAB, ktory patri vo svete medzi N pastacy

. . iv , spodna lakova vrstva
najkvalitnejSich vyrobcov ocele.

Kvalitu stresnej krytiny a jej Zivotnost zohladriuje aj mnozstvo zinku naneseného na ocelovom jadre, kto-
rého ulohou je zabranit vzniku kordzie na krytine. V nasich klimatickych podmienkach norma STN EN 508-1
uréuje minimalne 200 g/m?, pric¢om krytiny Lindab tiuto hodnotu niekol'kokrat prekracuju (275 g/m?).
Co vsak Gastokrat dostanete od lacnej konkurencie je sotva 100 g/m?, ale najdu sa aj taki, ktori sa touto
délezitou vrstvou plechu vébec nezaoberaju. Bohuzial, mnozstvo pozinku je mozné namerat len v labo-
ratérnych podmienkach, takze je velmi obtiazne tuto skuto¢nost skontrolovat na mieste stavby. Lindab
vam samozrejme vie tieto skuto¢nosti podlozit' hutnymi atestmi a certifikatmi vyrobcov, od ktorych
vstupné materialy nakupuje.
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Obr. Lacna plechova krytina z nevhodne/ akosti ocele po Obr. Kordzia na lacnej plechovej krytine.
krupobiti.

© Lindab

Pevna Svédska ocel konstrukénej akosti (5250)
Vysokd pevnost a staticka inosnost

Vrstva pozinku = 275 g/m2

Viac ako 50 ro¢na Svédska tradicia

? Lacna konkurencia

o Tvarne mékkeé ocele s nizkou pevnostou (DX)

o \Vrstva pozinku od 0 do 100 g/m2

o V&cSinou bez zaruk od vyrobcov plechu (zaruka lacnej
konkurencie je tak len marketingovy tah)




© Ao si spravne vybrat strechu

Aka doélezita je hrubka plechu a povrchova Uprava

Niektori vyrobcovia lacnych plechovych krytin pouzivaji na vyrobu krytin lacnejsie materialy, ktoré ne-
maju potrebnu hribku (minimalne 0,5 mm) a tym padom maju ich produkty horsiu statickt unosnost,
¢im po spracovani do tvaru stres$nej krytiny nie je zachovana tvarova stalost a méze dochadzat k zate-
kaniu strechy v mieste spojov ¢i zamkov.

Taktiez si treba uvedomit, Ze strecha musi pocas svojej zivotnosti odolavat roznym poveternostnym
vplyvom (sneh, vietor, dazd, pochédznost), a preto musi byt dostatoéne pevna na to, aby mohla plnit
svoju funkciu. V pripade stresnych krytin mensich hrdbok, napr. 0,4 mm sa statické parametre znizuju az
020 %.

Délezita je aj kvalita a typ povrchovej upravy streSnej krytiny. Ta dodava vasej streche nielen esteticky
charakter, ale aj schopnost ¢elit UV Ziareniu, vysokym €i nizkym teplotam a v neposlednom rade tiez
schopnost odolavat mechanickému poskodeniu.

Nedajte sa oklamat:
Povrchové tpravy streSnych krytin st zasadnym kritériom, ktoré ma vplyv na cenu, zaruku
a zivotnost plechovej stresnej krytiny. Preto vam lacna konkurencia, najma pol'ski vyrobco-
via daju zaruku len na perforaciu, ize prederavenie krytiny.

Obr. Nekvalitnd povrchovd Uprava lacnej krytiny (ndsledok je vyblednutie alebo Uplne schadzanie farebného poviaku).

@) Lindab ? Lacna konkurencia

Hrubka plechu 0,5 mm. o Hriibka plechu aj pod 0,4 mm.

DodrZané tolerancie podla EN10143. o Nekvalitné povrchové lpravy s mensou vrstvou na-
Systém kvalitnych povrchovych tprav Classic, Classic nosu farby.

MAT, Premium, Elite. o Slabd odolnost voci UV Ziareniu ma vplyv na predcas-
Odolnost vodi UV Ziareniu. né vyblednutie farebnej Upravy.




© Ao si spravne vybrat strechu

Vyska a tvar profilu a ich vplyv na pevnost

Vyska viny profilu je tieZ d6lezitym aspektom vyrobku, pretoze vyrazne ovplyviiuje tuhost a pevnost
streSnej krytiny pri zatazi (vietor, sneh). Cim vyssia vina, tym je profil pevnejsi, krytina sa neprehyba, ¢o
ulahéuje montaz, a aj pohyb po nej.

Vysoka presnost a tvar zamkov na plechovej streSnej krytine zabraruje zatekaniu, pripadne vniknutiu vody do
streSného plasta. VSetky velkoformatove krytiny Lindab su navyse vybavené poistnymi kapilarnymi drazkami,
ktoré vniknutiu vody cez bocné zamky zabraruju.

Lindab Konkuren- Konkuren-

Porovnavacia
tabulka

Mega cia SK cia PL
(Obr. 1) (Obr. 2) (Obr. 3)

1132 mm

UZito¢na
krycia Sirka

1080 mm 1150 mm

Obr. 1 Rozmery krytiny Lindab Mega = vys-
ka viny 30 mm zabezpecuje dobru staticku
tnosnost, pevnost a tuhost krytiny.

Vyska viny

. celkova Sirka 1220 mm

. R Mytus &.2: Plechové strechy sti menej
= kvalitné ako tradiéné betonové ¢i kera-
98 | 185 mické krytiny.
PRAVDA: Plechovym strecham niekedy kazia reno-
Obr. 2 LacnejSia konkurencia zo Slovenska mé niektori nekvalitni vyrobcovia i dodévatelia. U na-
vdm ponuika krytinu ,natiahnutdi* na kryciu $ich krytin je viak naopak prvotriedna &védska ocel
plochu o 5 cm Sirsiu ako Lindab, ¢o ma za synonymom pre kvalitu.

nasledok zniZenie vysky viny a tym zniZzenie
pevnosti a statickej tinosnosti krytiny.
Medzi najvacésie vyhody
kvalitnych plechovych krytin Lindab
patri:
Celistvost krytiny a jej nizka hmotnost.
Minimum $kér a spojov, v porovnani s beténovymi
Ci keramickymi krytinami.

1150 mm
‘ ' 1210 mm

Hladky povrch, ktory sa nespini a nie je nasiakavy;
vdaka tomu skvela odolnost proti mrazu.

Bezudrzbova dlhd Zivotnost krytiny; vdaka pokro-
¢ilym metédam lakovania ocelového plechu dosa-
huje az 50 rokov podla pouZitej varianty povrchovej
lpravy.

Ekologicka nezdvadnost a Setrnost k Zivotnému
prostrediu: ocel je ako jeden z mala materidlov
takmer stopercentne recyklovatelny.

Systémové rieSenie tvoriace funkéne a vzhladovo
dokonaly celok.

Zéruka na krytiny az 30 rokov podla zvolenej po-
vrchovej Upravy.

Obr. 3 Lacnd konkurencia z Pol'ska a jej
Kkrytina ,,natiahnuta“ na kryciu plochu o 7 cm
SirSiu ako Lindab... bez komentdra.




@) Ako si spravne vybrat strechu

AKy je rozdiel medzi uzitocnou a celkovou plochou

Pri porovnavani cenovej ponuky spoloc¢nosti Lindab s konkurenénymi cenovymi ponukami sa pre-
svedcte, €i je uvadzana cena za uzito¢nu kryciu alebo za celkovu plochu. Pri celkovej ploche vam
totiz konkurencia napocita vaésie mnozstvo krytiny, avSak cena za 1 m? bude opticky nizsia priblizne
o0 8 az 10 %. Tento rozdiel vSak budete mat pripocitany v mnozstve krytiny, takze v koneénom dosledku
zaplatite viac a pritom si to ani neuvedomite. Pri krytinach Lindab neplatite za prekrytia jednotlivych streSnych

profilov.

f) TAKTO PREDAVA
HI KONKURENCIA

Celkova plocha krytiny
(platite aj za plochu, ktora sa bude reélne na streche prekryvat)

100 m? plochy strechy = cca 110 m? platenej krytiny |
\

Konkurencia: 5,50 €/m?

@) TAKTO PREDAVA
LINDAB

Za toto u nas neplatite

plocha na prekrytie dal$im pasom

Uzito€na krycia plocha
(platite len za to, ¢o na streche redlne vidite)

100 m? plochy strechy = 100 m? platenej krytiny |

Lindab: 6,00 €/m?

600 €

Takto komunikuje ceny konkurencia

.. atakto Lindab

Mytus €. 3: Plech na streche je hluény.

PRAVDA: Medzi plechovou krytinou a samotnym obytnym priestorom je cely rad materialov, ktoré pohlcujl
zvuky v Sirokom spektre frekvencii. Ovela pravdepodobnejsie tak je, Ze pocujete bubnovanie dazdovych kvapiek
na parapetoch svojich okien ako na streche. VSetky plechové krytiny musia byt dokladne pripevnené, niektoré

dokonca celoplo$ne podloZené doskami. Vdaka tomu nie je Ziadny df)vod, aby plech rezonoval a obtaZoval tak
svojim hlukom. NavySe velkoformatové krytiny st profilované v pozdiznom aj prieénom smere do tvaru Skridle,
¢im sa plocha na rezonanciu vyrazne znizuje.




@) Ako si spravne vybrat strechu

Nie je doprava, ako doprava

Slubuju vam, Ze vam strechu dovezu na miesto stavby? To je sice pekné, ale rozhodne to nestagi.
Krytinu je potrebné z auta aj zlozit. Da sa to aj ru¢ne, ale riziko poskodenia krytiny spésobené
manipulaciou a nepozornostou
je znacne vysoké. Taktiez ne-
zabudajte, ze k vykladke bude-
te potrebovat' minimalne partiu
Styroch silnych chlapov.

Navyse, naSi zakaznici neplatia
Ziadne priplatky alebo zélohy za
balenie krytin. U niektorych kon-
kuren¢nych vyrobcov vam az pri
objednavke napoditaju  zalohu
vo vyske niekolko desiatok eur
za drevenu paletu, ktord ,vraj“
neskor vyzdvihnu a peniazky vam
vratia. Stretli sme sa s mnohy-
mi nespokojnymi zékaznikmi, od
ktorych si tieto konkurenéné fir-
my paletu nevyzdvihli, z réznych
dévodov neprebrali, alebo im
zalohu nevréatili. Preto vam od-
poru¢ame uz v S§tadiu cenovej
ponuky overit fakt, ako to bude
s dopravou a balenim, pripadne
zalohovymi platbami.

C) Lindab ? Lacna konkurencia

0d 100 m? zadarmo. o Vykladka vozidlom BEZ hydraulickej ruky vyZaduje
Vykladka strechy vozidlom s hydraulickou rukou. potrebu ludskej sily pri zloZeni krytiny, Go ma vplyv na
Ziadne skryté poplatky a zalohy za palety a balenie. Cas, peniaze a kvalitu.

Rychly dodaci termin, va¢Sinou 5 - 10 dni. o Skryté poplatky za dopravu alebo prepravné palety.
Pruznost a rychlost v pripade doobjednavok. o VacSinou ¢asovo nepruzni.

My v Lindabe to robime pro-
fesionalne. Auto s hydrau-
lickou rukou vam zlozi pa-
letu s krytinou za par minut
a bez poskodenia. Dokonca
je u nas doprava nad 100 m?
zadarmo.




© Ao si spravne vybrat strechu

AKky je rozdiel v zarukach

Predtym, ako si objednate krytinu u predajcu, precitajte si za-
rucny list od vyrobcu, pre ktorého vyrobky sa rozhodujete. Na
trhu sa Coraz Castejsie objavuju lacné dovazané plechove krytiny za
tak nizku cenu, ktorej priamo zodpoveda aj dizka zaruky. Tito vy-
robcovia vam poskytnu, napr. 10-ro¢nu zaruku ale len na perforaciu
plechu, &o je jednoducho povedané, diera. Dal$ou podmienkou je
napriklad, ze miera poSkodenia plechu pre zacatie reklamacné-
ho konania musi byt minimalne 5 %, ¢o znamena, ze pri streche
velkosti 100 m? musite mat dieru o velkosti 5 m? aby ste mohli
svoju strechu reklamovat. Dalou nezmyselnou podmienkou je
potreba registrovat zaruény list u vyrobcu odoslanim navratky do

1 mesiaca od kupy, ¢im chce vyrobca znizit svoju zodpovednost

za svoj vyrobok, pretoze mnoho kupujucich tak neurobi. Otaz- @Lindab
kou je preco na tak kvalitné ,nemiecke blachy“ poskytuju zaruky
len na perforaciu, teda dieru v krytine?

U lacnej konkurencie dostavate Toto je kordzia plechu. U lacnej
zdruku len na perfordciu krytiny konkurencie zarucny list takuto
(o znamend prehrdzavend diera vadu nepoznd. V Lindabe sa

v streche). Poskodend oblast’ Zzaruka vztahuje na vietky chyby
musi tvorit' min 5% z reklamova- materialu, vratane korozie.

nej krytiny.

Registracia zarucného listu je
dalSou obltbenou metddou
lacnej konkurencie ako znizit
pripadne mnoZstvo reklamacii.
Vyplrite a poslite ich zdrucny list
este dnes indc ste bez zaruky.

Lindab poskytuje skutoéne korektnu zaruku na svoje vyrobky v trvani 15 az 30 rokov v zavislosti od
povrchovej Upravy s tym, Ze zaruka sa vztahuje na vyrobné chyby, koréziu materialu, olupovanie
povrchovej Upravy, pripadne abnormalne zmeny farebného odtiena. \Vzor zaru¢ného listu si mézete
kedykolvek pozriet na naSej webovej stranke www.stresnysystem.sk.

© Lindab

e Zéruka od 15 do 30 rokov podla typu povrchovej
lpravy.

Zaruka na vSetky vyrobné chyby, kordziu materialu,
olupovanie povrchovej Upravy, pripadne abnormalne
zmeny farebného odtiena.

Korektny pristup k rieseniu.
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? Lacna konkurencia

Kratke alebo Ziadne zaruéné doby.

Zaruky len na vybrané vady, ako napriklad ,,perfora-
cia“, ¢ize diera v krytine.

Plnenie zarucnych podmienok ak je poSkodenych
min. 5 % krytiny.

Ugelova potreba registracie zaruéného listu.
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Co obsahuje kompletna cenova ponuka

Aby bol stresny systém naozaj funkény, musi byt kompletny. Preto my v Lindabe vypractivame ce-
nové ponuky tak, aby ste pri realizacii strechy nemuseli dodatoéne dokupovat potrebné prvky, ako
su napr. vetracie alebo klampiarske prvky, skrutky, tesnenia, folie, ktoré vam z taktickych dévodov
neboli napocitané a stresny plast bez nich nebude funkény.

Stretli sme sa aj s tym, Ze niektoré konkuren¢né spolocnosti napocitaju zakaznikom vedome o par metrov
Stvorcovych krytiny menej, a taktieZ uberd aj na mnozstve potrebnych doplnkov, ako su hrebenace alebo stito-
vé lemovky, len aby bola vysledna cena najnizsia. Chybajlce prvky alebo Cast krytiny budete musiet tak &i tak
dokupit, avSak bude vas to stat peniaze, ¢as a starosti navyse.

Preto vas chceme poprosit: Pri porovnavani nasej cenovej ponuky s konkurenciou, porovnavajte porovnatelné.
Garantujeme, Ze kone¢né rozdiely v cene budu takto minimélne, pripadne Ziadne.

4,6
=
2,3
L 2,7
o fran]
N 46 &1 pr— . —
= Obr=Strecha.bez vetrace] mriezky,
pového lemovania, teSneniaanettacieno
| pasu hrebenavyzerd na ponuke 0 Nieco™s
8 lacnejSie, ale v kratkom Case sa objavia
problémy, ktoré Vas budu stat podstatne
viac periazi{fiapkposkodena fasada, za-
tekanie alebo'ine poskodenia sp6sobeneé
Obr. Kladaci plan je stcastou N vidkmi ¢i hlodavcami vo vasej streche).
cenovej ponuky Lindab. —

@) Lindab ? Lacna konkurencia

o (Ceny krytin v uZitocnej ploche. o Celkova plocha (cca 10 %).

o Klampiarske prvky. o Nacenené len zakladné prvky.

o (Odvetravacie prvky. o (Jgelovo nekompletné, aby vyslednd cena bola
o Kotviace prvky.

o Snehové zachytavace. o Ugelovo neprehladné, zavadzajtice.

* Tesnenia.

e (Odkvapovy systém.

o \ratane kladacich planov.

TIP PRE VAS:

Bezne ¢lovek kupuije strechu len raz, maximalne dvakrat za Zivot, preto nemusi tpine
rozumiet jednotlivym polozkam v cenovej ponuke. Preto ak mate viacero cenovych pontk od
predajcov streSnych krytin, nevahajte nas kontaktovat' a my vam radi vysvetlime jednotlivé
rozdiely a pokiisime sa vam pomdct’ a ulahgéit’ vas vyber.
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© Ao si spravne vybrat strechu

Kvalita a potreba pouzitia stresnych doplnkov

Je potrebné uvedomit si, ze strechu netvori len
stresna krytina, ale aj velmi ddlezité stresné pri-
sluSenstvo. Okrem samotnej stresnej krytiny su to
hrebenace, Uzlabia, Stitové listy, snehové zabrany a
podobne. Sucastou streSného kompletu je dnes aj
poistna hydroizolacia (podstresna fdlia), vetracie prv-
ky, tesnenia, prestupové manzety, skrutky a odkva-
povy systém.

PresvedCte sa, Ci bude vaSa nova strecha tieto dole-
zité prvky strechy obsahovat. VWhnete sa tak riziku
moznym problémom, ¢o bude v kone¢nom désledku
prevasznamenat usetrené peniaze. Mnohoneprofesio-
ndlnych predajcov krytin sa snazi vase peniaze Setrit
prave tu, na Ukor ich zisku, ¢o je v skutocnosti ich naj-
vacsi omyl.

Obr. Poutzitie nekvalitnej podstresnej folie méZze mat za
ndsledok Uplnu stratu jej funkcnosti. Takto vyzerd lacna fdlia
po 2 rokoch. Aj tu plati staré motto: Skupy dvakrat kupi.

Lindab spolupracuje v oblasti streSnych doplnkov s mnozstvom kvalitnych vyrobcov a k svojim stre-
cham pontika len to ¢o je skutoc¢ne dobré a otestované.

Mytus a nepravda ¢. 4: Skrutky na plechovej streche sa musia

pravidelne dotahovat.

Lindab je jednou z najdihSie posobiacich spoloénosti vyrabajtcich plechové streSné krytiny nielen na Slovensku,
ale aj vo svete. Pocas tejto doby Lindab nezaregistroval ani jednu reklamdciu z dévodu netesnosti samovrtnych
skrutiek ¢i rozpadnutie podloziek pod nimi. Strechy nevyZadujd ddrzbu: teda ani vymena €i dotahovanie skrutiek
nie je nutna. Ide tak o velky rozdiel v porovnani s mnozstvom inych streSnych krytin, ktoré sa upeviiujui pomocou

klincov bez akéhokolvek tesnenia.

Hrebena¢ Hrebenac

konkurencia Lindab
310mm | 410 mm

Obr. Nedostatocna Sirka hrebenaca.
Pri §ilnom daZdi natecie pozdlZ hrebena
v dizke 10 m az 50 | vody do podstresia.

© Lindab

Odskusané kvalitné stresné prisluSenstvo
od renomovanych vyrobcov.

Sirka hrebenaca 410 mm.

Skrutky s hlinikovou podlozkou, kvalitnym EPDM
a 24 mikrénov pozinku.

Spickovy odkvapovy systém — viac ako

60 komponentov, 3 rozmery, zaruka az 30 rokov.
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Obr. Nie je skrutka ako skrutka, na
prvy pohlad rovnaké, rozdiely su
vSak obrovské! Uvedomte si,

Ze skrutky drZia vasu krytinu nad
vasou hlavou.

Obr. Zaveterné listy Lindab maju
V&CSiu rozvinutu Sirku oproti konku-
renénym. Tym lepSie chrania cely
stre$ny systém a zabezpecia jeho
100%-nu funkénost.

? Lacna konkurencia

Lacné prisluSenstvo, ktoré neplni alebo ¢asom nebu-
de plnit svoj ticel.

Sirka hrebenaca 310 mm.

Skrutky s ocelovou podlozkou a nizkou hodnotou po-
zinku (cca 10 az 12 mikronov).

Pozinkovany alebo striekany odkvap, nizka kvalita
prevedenia, iba zakladné prvky, zaruka zvacsa 2 roky.




@) Ako si spravne vybrat strechu

Kvalitna montaz rovna sa 50 % Uspechu

Vyber vzhladnej a kvalitnej streSnej krytiny eSte nezarucéi spokojnost s o¢akavanym vysledkom.
»Fifty -fifty “ sa na nej podiel'a dobre odvedena montaz. Aj ked sa na prvy pohlad zda, ze montaz ple-
chovej krytiny je jednoducha zalezitost, opak je pravdou. Neodborna montaz plechovej stresnej krytiny ma za
nasledok skratenie jej Zivotnosti a funkénosti.

KedZe nam v Lindabe zalezi na kvalite vasho byvania, rocne preskolujeme viac ako 600 montaznikov, ktori od
nas obdrzia certifikat o preskoleni na montaz stresnych krytin Lindab.

Presvedéte sa, Ze vasu novu strechu bude montovat certifikovana montazna skupina, aby to nedo-
padlo tak, ako vidite na obrazkoch.

TIP PRE VAS:
Nevahajte a kontaktujte nasich obchodnych zastupcov (uvedenych na poslednej strane),
ktori vam odporucia kvalitnych a skiisenych streSnych pokryvaéov z vasho okolia.

Obr. Previtanie krytiny Sikovnym majstrom. Nesprdvne priecne napojenie ,lacnej krytiny a fixdcia skrut-
kami. Ndsledkom je vtiahnutie vody pod stresnu krytinu,
a taktieZ nie je zabezpecend dilatdcia stresnej krytiny.

13



© Ao si spravne vybrat strechu

Cena rozhoduje

Mnoho zakaznikov si povie ,,ved plech, ako plech®, hlavne, Ze je to lacné. Avsak radost z nizkej ceny
krytiny nemusi trvat’ dlho. Pri kipe strechy si treba uvedomit, Zze nekupujeme spotrebny tovar, ale
investujeme do kvality svojho byvania. Kupa strechy by mala byt investicia na desiatky rokov, preto
sa rozhodnite spravne a investujte do kvality.

My Vam nechceme pontknut to najdrahsie. Chceme Vam ponuknut produkty, ktoré maju naozaj
dobry pomer medzi kvalitou a cenou.

Nezabudajte, ze strecha chrani nielen vas dom, ale aj l'udi, ktori v iom

Ziju, preto tito investiciu dokladne zvazte a rozhodnite sa spravne.

MODELOVY PRIKLAD:

Velkost strechy = 180 m? »
cenovy rozdiel medzi naozaj Zivotnost’
kvalitnou a najlacnej$ou kvalitnej krytiny
krytinou na trhu = 30 az 50 rokov
max. 200 - 300 €

Pri rozloZeni rozdielu
ceny na ¢as uzitku zistite,
Ze cenovy rozdiel je
max. 7 € roéne

Pri stavbe alebo rekonstrukcii domu existuju polozky, na ktorych sa naozaj neoplati Uplne Setrit. Vasa stre-
cha k nim nepochybne patri. Preto pri vybere vasej buducej strechy stavte na dobry pomer ceny a kvality!
Lindab je pre vas urcite ta spravna volba.

14



@) Ako si spravne vybrat strechu

Ako si vybrat spravny odkvapowy system

Dobré odvodnenie strechy chrani
domy pred skodami na stenach
a zakladoch. Preto spolahlivy od-
vod dazdovej vody je velmi déle-
zity a jeho vyberu by sme mali ve-
novat naleziti pozornost.

Na trhu najdete velké mnozstvo ma-
teridlov a typov odkvapovych prv-
kov. Vybrat si moézete z klasickych
plechovych cez plastové, hlinikové
¢i medené. NajoblubenejSie a naj-
CastejSie pouzivané na Slovensku
sU dnes plechové odkvapové sys-
témy, kvoli ich Zivotnosti, farebnej
stélosti a jednoduchosti montaze.
Aj pri plechovych odkvapoch naj-
deme velké rozdiely, ktoré moézu
mat vyrazny vplyv na ich funkénost
a zivotnost.

Kvalitny ocelovy plech je zasadnym
faktorom pri vyrobe plechovych od-
kvapovych systémov.

Odkvapovy systém by mal byt
podl'a normy vyrobeny z ocele mi-
nimalnej hrabky 0,6 mm. Finalna

Plastové odkvapové systémy su oproti plechovym odkvapom v naSich
podmienkach viac nachylné na zmeny teplét, o spbsobuje ich roztaz-
nost a tym aj znizenu tesnost jednotlivych spojov. Farebnd stélost je
slabsia ako pri kvalitnych povrchovych dpravdch na dnesnych plecho-
vych odkvapoch

povrchova uprava pri farbenych odkvapoch by mala byt nanesena z oboch stran, ¢im je material
dostatoéne chraneny najma pred vplyvom korézie aj vo svojej funkénej (vnutornej) a tiez estetickej
(vonkajsej) strane. U lacnej konkurencie najdete odkvapy, ktoré su vyrabané z dodato¢ne lakovanej oce-
le, €o znamena, Ze ich vnutornd a zarover funkéna strana nie je dostato¢ne chranena pred kordziou, hrib-
ka plechu pri tychto odkvapoch dosahuje max. 0,5 mm a zaruka na takyto systém je maximalne 2 roky.




@) Ako si spravne vybrat strechu

Presnost jednotlivych prvkov

Sucasny trend vyrobcov je zrejmy — vyrabat ucelené odkvapoveé systémy, ktorych instalaciu zvliadne podla
montéazneho navodu kazdy priemerne zru¢ny domaci majster. Jednotlivé komponenty musia do seba pres-
ne zapadat, takze pri montazi postaci bezné naradie. Cinovanie, tmelenie ci falcovanie jednotlivych prvkov
znizuje funkénost a dokonaly kompaktny vzhlad celku.

™ Montdz Zlabového cela pri
konkurencnom  odkvapovom
systéme je narocnd a zdihava.
Vysledkom je Castokrat netes-
nost” spojov a Unik daZzdovej
vody, nakolko je potrebné ich
rucne falcovat. Rovnako tak aj
vizudlna stranka nezodpoveda
predstavam majitela.

Zlabové &elo Lindab (RGT) je
vybavené gumenym  tesnenim
EPDM. Jeho montdZ prebieha
jednoduchym  zaklepnutim  na
konci Zlabu. Nie je potrebné Ziad-
ne néradie, lepidld ¢i nity, a i na-
priek tomu je spoj absollitne tesny
a nepriepustny. Kedykolvek mé-
Zete Celo opét demontovat.

Zaver

Casy, ked montaz odkvapového systému znamenala drinu aj pre zruéného klampiara, st nastastie uz
pre¢ a suc¢asnost ndm ponuka ¢oraz SirSiu moznost volby. Je iba na nas, akému materidlu ¢i vyrobcovi
dame prednost, plati iba jedno pravidlo — na kvalithom odkvapovom systéme sa neoplati Setrit. Len tak si
v buducnosti usetrime zbyto¢né starosti s Udrzbou, ¢i dokonca opatovnou vymenou odkvapov.

Obr. Rozdiel medzi jednotlivymi komponentmi odkvapového systému vyrabaného z dodatocne lakovanej ocele (vlavo)
a komponentmi Lindab Rainline z predlakovanej ocele (vpravo).

Obr. Rozdiel medzi jednotlivymi komponentmi odkvapového systému spdjanymi zvdranim alebo cinovanim (vlavo) a kompo-
nentmi Lindab Rainline s dokonalym mechanicky zafalcovanym spojom (vpravo)
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© Ao si spravne vybrat strechu

v

Olol@

SETRICAS  BEZLEPENIA  BEZ NITOV

© Lindab Rainline

Technoldgia vyroby z predlakovanej
ocele (ziadne dodato¢né striekanie).
Prvotriedny Svédsky plech s oboj-
strannou povrchovou Upravou ELITE
(chranena aj vnutorna - funkéna cast).

Vynikajuca UV ochrana a farebna
stabilita.

Hrabka plechu 0,6 mm.

Tesnost spojov cez EPDM tesnenie
(napr. ¢ela bez tmelenia).

Stavebnicovy systém s perfektnou
presnostou jednotlivych prvkov.

Nadstandardna zaruka 30 rokov.

vaE

SETRICAS  BEZ LEPENIA  BEZ NITOV

Olol@

SETRICAS  BEZLEPENIA  BEZ NITOV

Lacna konkurencia

Kombinované dodato¢né strieckané
prvky, ktoré nezaruCuji nanesenie
farby na vnatorné a najviac nama-
hané miesta.

Skoré a nepravidelné blednutie fa-
rebnej Upravy.
Hrabka plechu 0,45 az 0,5 mm.

Nutnost tesnit pomocou tmelov,
¢o nezarucuje dlhodobu funkénost
a estetiku.

Niektoré spoje su zvarané a doda-
to€ne lakované.

Nedostatoéna presnost predizu-
je montaz a nezaru€uje tesnost
a funkénost systému.

Zaruka 2 roky.

Stavebnicovy systém s absolutne rychlou a dokonalou montazou

Olol@

SETRICAS  BEZLEPENIA  BEZ NITOV
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@) Ako si spravne vybrat strechu

Najsirsia ponuka

stresnych krytin na Slovensku

I /7)) Lindab Seamline
ENEL Y/ / / /bR ] TR i m
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() 0905 966 315

© 0907 703912

© ,

Jamnik
0907 703 912

© 0905 966 315

0907 937 246
Bratislava

©

0907 937 246

©

© Lindab a. s.
Jamnik - vyrobny zévod:
Jamnik 278, 053 22
tel.: 053/417 62 20- 30
fax: 053/449 24 94

Bezplatna infolinka:

Oblastné zastipenia
Bratislavsky kraj
Trnavsky kraj
Nitriansky kraj
Banskobystricky kraj
Trenciansky kraj
Zilinsky kraj

Kosicky kraj
PreSovsky kraj

2000000

© 0915932 588

0800 124 944

0907 937 246
0907 937 246
0915 932 588
0915 932 588
0905 966 315
0905 966 315
0907 703 912
0907 708 912

(4]
0915 932 588

Bratislava

pobocka:

Vajnorska 140

831 04 Bratislava 3
tel.: 02/44 87 30 14 - 5
fax: 02/44 68 16 53

info@lindab.sk

obchod.ba@lindab.sk
obchod.tt@lindab.sk
obchod.nr@lindab.sk
obchod.bb@lindab.sk
obchod.tn@lindab.sk
obchod.za@lindab.sk
obchod.ke@lindab.sk
obchod.po@lindab.sk

© Nitra

pobocka:
Novozamocka 67
Nitra 949 05

tel.: 0905 302 646

Ce

ISO9001

CERTIFIED

CLEN SKUPINY
Lindab Group

Ziskajte cenovu ponuku online na www.stresnysystem.sk

Produktova Skala spolo¢nosti Lindab je skutocne pestra.
Kompletné informacie o vSetkych produktoch Lindab najdete na nasich strankach:
www.stresnysystem.sk | www.stavebnysystem.sk | www.halovysystem.sk | www.lindab.sk





